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I 

前  言 

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。 

本标准由中国机床工具工业协会提出。 

本标准由中国机床工具工业协会锻压机械分会归口。 

本标准起草单位：济南铸锻所检验检测科技有限公司、扬力集团股份有限公司、江苏亚威机床股份

有限公司等。 

本标准主要起草人：崔瑞奇、马立强、仲太生、冷志斌 。 

本标准为首次发布。
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锻压机械  产品质量通用等级评定 

1 范围 

本标准规定了锻压机械产品质量等级、评定要求、抽样、检测和评定方法等。 

本标准适用于锻压机械产品（以下简称产品）质量通用等级评定，各类锻压机械产品应参照本标准

制定相应的产品质量等级评定方法。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 150（所有部分）压力容器 

GB/T 1804—2000一般公差 未住公差的线性和角度尺寸的公差 

GB/T 3766  液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求 

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备  第1部分：通用技术条件 

GB/T 6576  机床润滑系统 

GB/T 7932  气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求 

GB/T 10923  锻压机械  精度检验通则 

GB/T 13306  标牌 

GB 17120  锻压机械  安全技术条件 

GB/T 23571  金属切削机床  随机技术文件的编制 

GB/T 23281  锻压机械噪声声压级测量方法 

GB/T 23282  锻压机械噪声声功率级测量方法 

GB/T 28761  锻压机械  型号编制方法 

JB/T 1829—2014  锻压机械 通用技术条件 

JB/T 5775  锻压机械灰铸铁件  技术条件 

JB/T 6046  碳钢、低合金钢焊接构件 焊后热处理方法 

JB/T 6609  机床零件用钢及热处理 

JB/T 7711  灰铸铁件热处理 

JB/T 8356  机床包装 技术条件 

JB/T 8609  锻压机械焊接件  技术条件 

JB/T 9954  锻压机械液压系统  清洁度 

JB/T 11196  锻压机械用钢体铜村复合件 技术条件 

JB/T 50077  机床八类零件选材及热处理 

3 产品质量等级 

3.1 等级评定原则 




